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Algemene Bijdragen

BUITENPROEVEN MET GECONSERVEERDE PALEN
[841]
door

T. HOF
Houtinstituut T.N.O.

Sedert de tijd, dat houtconserveringsmiddelen op grote schaal in de
praktijk worden toegepast, staan zij in de belangstelling van wetenschap-
pelijk onderzoek. Naast laboratoriumproeven nemen hierbij buitenproeven
een grote plaats in. Deze hebben het voordeel, dat de omstandigheden
meer in overeenstemming met bepaalde omstandigheden in de praktijk
kunnen worden gekozen, hetgeen bij laboratoriumproeven niet het geval
is. De laatste kunnen zeer zeker van groot nut zijn om verschillen in
conserverende werking tussen bepaalde middelen tot uiting te laten ko-
men en om zodoende de waarde van een nieuw middel te kunnen schat-
ten. De omstandigheden in het laboratorium wijken echter zodanig af
van de omstandigheden in de praktijk, dat een directe overbrenging van
de resultaten op de praktijk niet mogelijk is.

Aanvulling van laboratoriumproeven met buitenproeven wordt dan ook
door de meeste onderzoekers op dit gebied als een noodzakelijkheid
gevoeld. Hiervan getuigen de vele buitenproeven, die verspreid over de
gehele wereld worden genomen. :

Ook bij het Houtinstituut T.N.O. zijn buitenproeven met geconser-
veerde palen in uitvoering. Hiervoor werden reeds in de tweede wereld-
oorlog plannen gemaakt. Een comité, waarin verschillende rijksinstanties
en vertegenwoordigers uit de industrie zitting hadden, werd gevormd
om de algemene opzet van de proeven te bespreken. Een kleinere com-
missie heeft deze opzet verder in details uitgewerkt.

De buitenproeven hadden ten doel de conserverende werking van
enkele houtconserveringsmiddelen beter te leren kennen. De meer directe
aanleiding hiertoe was het gebrek aan creosootolie tijdens de oorlog,
waardoor andere middelen, waarmede de ervaring in de praktijk nog
gering was, meer op de voorgrond traden. Een andere aanleiding was,
dat in bosbouwkringen naar afzetmogelijkheden voor populierendunnings-
hout werd gezocht. Indien dit op een eenvoudige wijze kon worden ver-
duurzaamd zou het voor verschillende gebruiksdoeleinden in aanmerking
kunnen komen.

De proeven werden uitgevoerd met zes verschillende soorten inlands
rondhout : douglas, grenen, japanse lariks, sitka, populieren en wilgen.
De paaltjes waren 1,65 m lang en hadden een gemiddelde diameter van
8a9cm. '

De conserveringsmiddelen, die in de proeven werden opgenomen
waren : creosootolie, carbolineum, pentachloorphenol, kopersulfaat, subli-
maat, zinkchloride, thanalith als handelskwaliteit en als eigen mengsel,
celcure en bolidenzout.

Van creosootolie is reeds uit jarenlange praktijkervaring de uitstekende
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