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WOORD VOORAF 

Deze rapportage is een vervolg op de eerste LEI-DLO marktstudie van Van Onna en 
Van den Ent. In nauwe samenwerking tussen het LEI-DLO en het ATO-DLO zijn de marktpers -
pectieven voor hennep verder geëvalueerd, op basis van de ontwikkelde ATO-DLO hennep­
specificaties. 

Het onderzoek is uitgevoerd door René Koster (LEI-DLO) en Gertjan van Roekei, in sa­
menwerking met Thea van Kemenade (beiden ATO-DLO). De eerste twee hoofdstukken van het 
rapport zijn geschreven door René Koster, evenals het afsluitende hoofdstuk. Hoofdstukken drie 
en vier zijn geschreven door Gertjan van Roekei. 

Het merendeel van de technische informatie in het rapport is afkomstig van de door de 
beide auteurs gevoerde gesprekken met handel en industrie; in Nederland en het Verenigd Ko­
ninkrijk 1). 

1) Door Ir. P. Keet van de afdeling Documentaire Informatie van het Ministerie van Land­
bouw, Natuurbeheer en Visserij is waardevolle informatie aangeleverd uit internationale 
databanken. Deze informatie is vooral gebruikt bij de marktbeschrijving. 





SAMENVATTING 

In een produkt markt matrix zijn alle technisch haalbare toepassingen van de diverse 
henneppulpen in papier en karton segmenten gepositioneerd. Door het ATO-DLO zijn twee me­
chanische- en twee chemische verpulpingsprocesssen in onderzoek genomen. Per toepassing 
worden het geschatte te verdringen marktvolume, de huidige prijs en de relevante pulpspecifi-
caties gegeven. 

De toename van het aandeel hergebruikte vezels in het totale vezelaanbod veroorzaakt 
daling van sterkte en opdikking. Een groot deel van de toepassingen van henneppulpen ligt in 
compensatie van deze gebreken, met name bij produkten uit 100% oudpapier. 

Mechanische bastvezelpulp kan ongebleekt als versteviger in laagwaardige produkten 
worden ingezet (te verdringen marktomvang in Nederland 40.000 tpj), en gebleekt en gezuiverd 
als runnability- en scheursterkteverbeteraar in hoogwaardiger papieren (te verdringen marktaan­
deel in Nederland 36.000 tpj). 

Mechanische kernvezelpulp kan ongebleekt in karton (te verdringen marktaandeel in ne-
derland 110.000 tpj) en gebleekt als TCF (chloorvrij gebleekt) vervanger worden ingezet (te ver­
dringen marktomvang in Nederland 10.000 tpj, mits voldoende bleekbaar). 

Alkalisch gepulpte kernvezel kan bij bewezen bleekbaarheid in de chemische kortvezel-
markt concurreren (te verdringen marktomvang in Nederland 500.000 tpj). Alleen de hoogwaardi­
ge toepassingen hebben een reële kans op de buitenlandse markt. 

Het ECO-papier/boomvrij-papier idee vindt in de papierindustrie geen weerklank. 

Voor wat de keuze van een pulpproces betreft wijst het marktonderzoek uit dat alkalische 
kernvezel (een van de gekozen chemische processen) technisch goede mogelijkheden heeft mits 
voldoende witte pulp gemaakt kan worden. Dit laatste lijkt voor de OrganoSolv-pulp, de tweede 
gekozen chemische verpulpingsmethoden, niet mogelijk. 

Extrusie- en CTMP-pulpen, beide zijn (semi-)mechanische processen van zowel kern- en 
bastvezel, en hele stengel hebben voldoende technische mogelijkheden. 





1. INLEIDING 

1.1 Inleiding 

Het Nederlandse Nationale Hennep Onderzoek programma is in 1989 opgestart met de 
eventuele haalbaarheid van een hennep pulp verwerkingseenheid als centrale doelstelling. Dit 
jaar, 1993, is derhalve een cruciaal jaar. Mede op basis van de "match" tussen technologische 
ontwikkelingen van elk van de vier basis verpulpingsprocessen en een marktaccepatie, zal inzicht 
worden gegeven over de technische acceptatie van de vier verpulpingsprocessen en de ermee 
corresponderende marktvolumina. 

1.2 Doelstelling 

De resultaten van het vervolgonderzoek dienen primair als indicator voor de potentiële 
marktacceptatie van de hennep pulpen. De technische dimensie prevaleert duidelijk boven de 
bedrijfs-economische: immers indicaties van kostenopbouw van de henneppulpen zijn bij de 
auteurs (nog) niet bekend. Uitspraken over de haalbaarheid van de ketens die in het verlengde 
liggen van de marktmogelijkheden kunnen dan ook niet gedaan worden.Uiteraard zal in deze 
rapportage verder geborduurd worden op de eerste LEI-DLO marktrapportage, waarin het accent 
sterk lag op die segmenten van de markt waar de potentiële intrinsieke eigenschappen van de 
henneppulpen het meest evident zijn. 

1.3 Methode van onderzoek 

Het technologisch-economisch marktonderzoek heeft een duidelijke taakstelling meegekre­
gen van de programmaleiding: identificatie van markt perspectieven. De studie dient een 
overzicht te genereren waarin aard, omvang, kenmerken van de markt centraal staat. 
Desalniettemin zijn vanuit het onderzoek argumenten om van deze ogenschijnlijke heldere uit­
werking af te wijken. 

1. De stand van onderzoek is zodanig dat er nog geen sprake van kan zijn van concrete 
marktpositionering. De noodzakelijk tussenfase van technische evaluatie door de potentiële 
gebruiker dient nog te geschieden. 

2. Een eenduidige identificatie van markten en prijzen is eerst dan zinvol als is vastgesteld 
welke eigenschappen de op semi-commerciële schaal geproduceerde hennep pulpen 
bezitten. 

Het is daarom dat de benadering van de markt, op basis van de nu beschikbare specifica­
ties, een sterk kwalitatief accent draagt. Immers, technische indicaties gekoppeld aan een 
gezond verstand, geven aan dat voor een aantal toepassingen mogelijkheden bestaan. Meer 
niet. 

Ontwikkelingswerk binnen de bedrijven die te kennen hebben gegeven dat ze dat willen 
doen zal eerst uitsluitsel moeten geven over de technische eigenschappen van de diverse 
pulpen. Hun oordeel zal uiteraard mede afhangen van de prijsindicaties die beschikbaar (moeten) 
zijn. 

De tot nu toe gehouden gesprekken zijn alle te typeren als zogenaamde eerste ronde 
gesprekken. 

Aan de hand van de specificaties is getracht een helder beeld te creëren omtrent de 
inzetbaarheid van hennep-pulp. Een groot aantal van de gesprekspartners hebben te kennen 
gegeven dat ze monstermateriaal willen hebben voor verdere analyse. De evaluatie van de 
uitkomsten van deze analyses -tweede ronde gesprekken- is niet voor eind augustus te 
verwachten. De uitkomsten van deze tweede ronde gesprekken zijn dan ook niet in de rappor­
tage opgenomen. 



1.4 Leeswijzer 

Het onderliggende rapport valt in een drietal delen uiteen. In het eerste deel (hoofdstuk 2) 
zal ingegaan worden op de meer algemene kenmerken van de markt, welke nog niet zijn 
besproken in de eerste LEI-DLO rapportage (met een sterk accent op de specialties markt). In 
het tweede deel (hoofdstuk 3) worden de technische eisen besproken die aan de verschillende 
typen hennep pulp worden gesteld voor toepassing in bepaalde segmenten van de markt. 
In deel III (hoofdstukken 4 en 5) zullen de toepassingsmogelijkheden in een matrix geplaatst 
worden en worden conclusies en aanbevelingen gedaan. 
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2. MARKTSTRUCTUUR EN MARKTOMSTANDIGHEDEN 

In dit hoofdstuk wordt de Europese produktie van mechanische- en chemische pulp 
beschreven als afzonderlijke marktcluster. De produktie van papierprodukten zal worden 
geclusterd naar toepassingsgebied. Naast de gegevens omtrent de totale omvang van de 
Europese markt, zal ook de Nederlandse markt nader toegelicht worden. De gegevens omtrent 
de grootte van de Europese produktie en de concentratie-index van de grootste producenten op 
de markt (C-waarde) zijn afkomstig van Jaakko Pöyry, 1988 1). 

2.1 Cluster 1 Markt pulp 

2.1.1 Algemeen 

De produktie binnen Europa (geografisch Europa) van de onderscheiden soorten 
marktpulp is in de figuren 2.1 t/m 2.5 weergegeven. De gegevens voor deze figuren zijn 
afkomstig uit de FAO "Agrostat" database. Meer gedetailleerde informatie omtrent de pulpmarkt 
is te vinden in het rapport van Van Onna en Van den Ent, 1993. 

Mechanische pulp is een verzamelnaam voor die categorie pulp Produkten waaronder-
groundwood, houtslijp, thermo-mechanische en semi-mechanische (TMP en CTMP) pulp vallen. 

Figuur 2.1 Europese produktie van mechanische pulp 

In Nederland wordt door een tweetal bedrijven (mechanische-) pulp geproduceerd. Door 
Parenco wordt hout en houtafval als grondstof voor hun TMP proces gebruikt. Hun produktie van 
TMP pulp is maximaal 200.000 ton/jaar. Daarnaast wordt in Nederland nog door Mayr-Melnhof 
TMP pulp geproduceerd. CTMP wordt net over de grens in het Belgische Lanaken geproduceerd. 
In figuur 2.2 is de produktie van semi-chemische/chemie-mechanische pulp weergegeven. 

1) Jaakko Pöyry, 1988, World Paper Markets in 2000. 
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Ill 
Figuur 2.2 Europese produktie van semi-chemische/chemie-mechanische pulp 

Dissolving pulp wordt ook wel textielpulp genoemd. Deze hoogwaardige pulpsoort (>95% 
alfa-cellulose) wordt als grondstof gebruikt onder meer voor de produktie van viscose en rayon. 
Het is een zeer specialistisch halffabrikaat en het produkt heeft dan ook een afgescheiden plaats 
op de markt. Voor de volledigheid wordt het toch meegenomen in de marktbeschrijving. 

Figuur 2.3 Europese produktie van dissolving pulp 

Chemische pulp is tegenwoordig voor een belangrijk deel sulfaatpulp. Vooral de produktie 
van gebleekte kraftpulp is sterk gestegen, tot een niveau van ruim 16 miljoen ton in 1990 (FAO). 
Vrijwel alle ongebleekte cellulose wordt geïntegreerd verwerkt; van de gebleekte cellulose wordt 
zo'n 30% afgezet als marktpulp. Ook de "milieuvriendelijke" ECF en TCF pulpen (chloorarm-
respectievelijk chloorvrij) behoren tot deze categorie.Elke pulp die op de markt wordt aangebo­
den heeft uiteraard zijn eigen specifieke eigenschappen. Er zijn geen algemene (altijd geldende) 
specificaties voor bepaalde marktsegmenten. Witheid van de pulpen (boven de 80 ISO) is 
vereist. TCF pulpen voldoen nu wel aan deze minimum eis. In Nederland is in de algemene 
verkoopsvoorwaarden neergelegd dat voor de produktie van houtvrijpapier nog slechts 10% 
houthoudende (lees mechanische-) pulp mag worden ingezet. 
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Figuur 2.4 Europese produktie van chemische pulp 

In figuur 2.5 is de omvang van de totale produktie van pulp in West-Europa weergegeven 
(Bron: PPI 1992; in 1000 ton). 
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Figuur 2.5 West-Europese produktie van pulp en gerecycled papier 

De produktie van (chemie-)mechanische pulp is in 1991 gedaald met 600.000 ton ten 
opzichte van 1990. De produktie van chemische pulp is met 200.000 ton gestegen ten opzichte 
van 1990. De consumptie van oudpapier is in 1991 met 700.000 ton gestegen ten opzichte van 
1990. 

Het totale verbruik van vezelgrondstoffen in Nederland bedraagt volgens CEPI/VNP 
(Europese Papierfederatie en Vereniging Nederlandse papierindustrie) ongeveer 186,5 kT 
houtslijp, 36,2 kT semi-chemisch en CTMP, 478,5 kT cellulose en 1895,8 kT oudpapier op totale 
produktie van papier en karton van 2862,3 kT in 1991. 
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Het gebruik van oudpapier in Nederland is zo'n 65% van het totale verbruik aan grondstof­
fen. Alleen in Denemarken wordt een nog hoger percentage oudpapier gebruikt door de industrie. 
Ter vergelijk, het aandeel oudpapier in landen als Finland en Noorwegen is 4,8 respectievelijk 
9,7%. 

In bovenstaande gegeven is ook de produktie van fluff-pulp inbegrepen. Fluff-pulp is de 
grondstof voor produkten als luiers e.d. Voor de produktie van fluff-pulp is een aantal afwijkende 
voorzieningen vereist. De pulp wordt op rollen geleverd in plaats van vellen. Fluff-pulp wordt als 
zodanig niet gerubriceerd door VNP/CEPI. 

De geschatte omvang van de West-Europese fluff-pulp markt is 100.000 ton/jaar. Fluff-pulp 
kan zowel kraft (Pampers) als CTMP (Libero) zijn. Stora heeft naar schatting een marktaandeel 
van 30%; zowel van kraft- als CTMP fluff-pulp. SCA is eveneens een producent van fluff-pulp. 

2.1.2 Prijsvorming 

Gegevens uit zowel de literatuur als de gesprekken met de industrie geven echter aan dat 
op de langere termijn de reële prijzen vrij constant zijn en sterk gekoppeld zijn aan het tempo . 
van de economische groei. De prijsontwikkeling in de periode 1991-heden geeft een sterker 
negatief karakter aan van de ontwikkeling van de pulpprijzen: ten gevolge van het onvermogen 
tot aanpassing aan (structurele) overcapaciteit hebben de prijzen in 1991 een sterke daling 
ondergaan, welke nu -medio april 1993- gestabiliseerd zijn op een prijsniveau voor de referentie 
kwaliteit NBSK van $ 450/ton. De huidige recessie in zowel de pulp- als papier- en kartonsector 
heeft de prijzen sterk onder druk gezet. De algemene verwachting is dat nog eerst een verdere 
"reshuffle" in de pulpcapaciteit (middels desinvesteringen) zal moeten plaatsvinden voordat de 
markt zich kan volstabiliseren. De huidige crisis wordt algemeen als een barrière gezien voor de 
marktintroduktie van een nieuwe grondstof. 

Industrie bronnen geven aan dat voor hun langere termijn planning met een referentie prijs 
NBSK van $ 600-650/ton wordt gerekend. De waarde van NBSK als referentiepulp heeft wel aan 
waarde ingeboet de laatste jaren. De opkomst van de softwood/eucalyptus heeft tot een erosie 
van het marktaandeel van NBSK geleid. 

Shearson Lehman Brothers gaf in het derde kwartaal 1992 de volgende prijsverwachting af 
(tabel 2.1): 

Tabel 2.1 Prijsverwa, 

GRADE: 

Northern softwood 
Southern softwood 
Southern hardwood 

chtingen marktpulp 

4k92 

620 
565 
540 

1k93 

640 
585 
560 

2k93 

660 
605 
580 

3k93 

660 
605 
580 

4k93 

645 
590 
565 

Bron: Investtex 1993. 

Dit geplaatst tegenover de actuele prijsontwikkelingen volgens PPI This Week waarbij 
naast het al genoemde prijspeil NBSK van $ 400-450/ton (CIF Rotterdam, minus een discount 
van 3-4%), voor Southern Pine $ 380-400 en southern mixed hardwood $ 360-380 gelden. 
Eucalyptus kraft "doet" nu ECU 340/ton, wat als een redelijk prijsniveau geldt. Ondanks 
verwoede pogingen van de pulpbranche om de prijzen van de marktpulpen omhoog te krijgen, is 
de huidige baisse nog niet gekeerd. Een aantal gesprekspartners suggereerde dat niet voor 
medio 1994 een stijging van de marktpulp prijzen verwacht wordt. 

Chemie-mechanische pulp (CTMP) heeft een in de regel 10-15% lagere prijsstelling ten 
opzichte van NBSK. Espen CTMP heeft momenteel een prijsniveau van $ 360/ton, CIF Rotter­
dam. TMP doet nu $ 340-350 ton/ CIF Rotterdam. Het prijsniveau van TMP is zodanig dat 
Canadese producenten momenteel niet meer leveren. 

Het prijsverschil tussen mechanische- en chemische pulp wordt mede veroorzaakt door de 
overcapaciteit in de produktie van chemische pulp. De CTMP markt is door het wegvallen van 
een tweetal producenten "genormaliseerd". De verwachting is (althans bij een aantal gespreks­
partners) dat de vraag naar mechanische pulp verder zal afnemen, ten gevolge van lage prijs 
chemische pulp en een toename verbruik oudpapier. Een andere gesprekspartner gaf juist aan 
dat in zijn perceptie de marge tussen cellulose (chemische celstof) en niet- chemische celstof 
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(pulp) kleiner wordt ten gevolge van zowel schaalvoordelen en aantrekkende vraag in de markt 
naar mechanische pulp. 

De prijsvorming van recycle-pulp is sterk gedifferentieerd naar grade en naar geografische 
markt. Prijzen lopen sterk uiteen; van negatief (ongesorteerd brown) tot prijzen die gelijk zijn met 
of zelf hoger zijn dan NBSK-virgin pulp. Dit laatste is mogelijk doordat wettelijke verplichtingen 
fabrikanten kunnen dwingen ontinkte recycle pulp te gebruiken zonder dat van die hoge kwaliteit 
(bijvoorbeeld voor LWC) er voldoende kwalitatief geschikt oudpapier is. In april liepen in het VK 
prijzen van oudpapier uiteen van £ 10/ton voor A2 (mixed sorted P&B) tot £ 140-145/ton voor C9 
(white wf constat). 

2.1.3 Marktstructuur 

De belangrijkste pulpproducenten in Europa zijn in de Scandinavische landen te vinden. 
Daarnaast wordt er in vrijwel alle andere EG-lidstaten pulp geproduceerd, zij het met sterk ver­
schillende volumina. Vooral Portugal is een belangrijke producent van Eucalyptus pulp (meest 
sulfaat pulp). In Nederland wordt door Parenco zo'n 150-200.000 ton/jaar TMP geproduceerd 
voor haar krantepapier produktie. De grootste pulpproducenten zijn Modo, SCA, Assi, Stora en 
Sodra (allen Zweeds), Enso-Gutzeit, Kymmene, Metsa-Serla, Repola en United Paper (allen uit 
Finland) en Norske Skog uit Noorwegen. Vrijwel alle hiervoor genoemde concerns bestaan uit 
meerdere werkmaatschappijen c.q. hebben (meerderheids-)aandelen in andere Europese produ­
centen. Relevant is nog om te vermelden dat ruim 75-90% van de totale pulpproduktie plaats­
vindt in het kader van de geïntegreerde pulp-papier produktie. 

Zoals is paragraaf 2.1.2 al is vermeld, komen er vanuit de markt signalen die er op wijzen 
dat de pulpindustrie in West-Europa zich nog verder zal reorganiseren. Het is onduidelijk in 
hoeverre dit betekent dat er gedesinvesteerd wordt. Er is reeds sprake van aanzienlijke 
onderbezetting bij de produktie. Landen als Finland en Canada (belangrijke aanbieder op de 
Europese markt) hebben door de samenstelling van hun industrieel apparaat weinig alternatieven 
voor continuering van de produktie. Daarnaast is de produktie van pulp in tegenstelling tot 
papierproduktie niet snel als footloose (gebonden aan een bepaald verzorgingsgebied) te 
typeren, gegeven alle logistieke beperkingen van de pulpproduktie. 

Ongebleekte pulp wordt uitsluitend binnen de geïntegreerde bedrijfshuishoudingen 
verwerkt. Daarnaast heeft een groeiend aantal virgin fibre-producenten papiermachines (PM) 
voor de verwerking van oudpapier. De genoemde volume-gegevens in de eerdere paragrafen 
hebben alle betrekking op de virgin-pulp situatie; de reclaim-vezels (oudpapier) nemen een nog 
steeds groeiend deel van de totale markt in (zie ook figuur 2.5). Volgens gegevens van de VNP 
is de situatie op de Nederlandse grondstoffen arkt voor papier- en karton als volgt: 1/3 deel van 
het oudpapier is afkomstig uit de VS en Duitsland, 1/3 deel komt als oorspronkelijk virgin 
materiaal uit Scandinavië en 1/3 deel is Nederlandse produktie (waarvan de schrijf- en drukpa-
pieren van virgin-kwaliteit zijn). Door de VNP is studie laten verrichten in het kader van een 
milieu-actieplan naar de kwaliteit en omvang van de Nederlandse oudpapier markt, met een 
accent op mogelijkheden om de kwaliteit van de stroom oudpapier te verhogen door gerichter 
binnen papierproducenten en kantoren afval in te zamelen. Uit de ons gevoerde gesprekken 
kwam duidelijk een trend naar een dalende kwaliteit van de stroom oudpapier naar voren, vooral 
doordat ook Scandinavische producenten in toenemende mate gebruik maken van oudpapier als 
grondstof voor hun produktie. 

2.2 Cluster 2 Schrijf- en drukpapier 

2.2.1 Eindbestemmingen 

Schrijf- en drukpapier kan in een aantal sub-categorieën onderscheiden worden: kranten­
papier, ongestreken en gestreken houthoudend, ongestreken en gestreken houtvrij. 
In tabel 2.2. is aangegeven hoe voor West-Europa het (gemiddelde) eindgebruik is van de ge­
noemde papiersoorten. 
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Tabel 2.2 Eindverbruik schrijf- en drukpapier per papiersoort in procenten van het totaalverbruik 
in West-Europa 

Papiersoorten 

Krantenpapier *) 
Magazines 
Boeken 
Catalogi/adresbk. 
Kopieer/typ. 
Business forms 
Carbonless copy 
Writing/educt. 
Commercial print. 
Overig 

Totaal (miljoen ton) 

Ongestreken 
houthoudend 

14 
36 
7 

10 
2 
3 
-
4 

10 
14 

3.9 

Gestreken 
houthoudend 

2 
43 
6 

16 
-
-
-
-

32 
1 

3.2 

Ongestreken 
houtvrij 

. 
4 

10 
1 

28 
22 
10 
6 

15 
4 

5.7 

Gestreken 
houtvrij 

-
17 
11 

1 
-
1 
-
-

52 
18 

2.7 

*) Zaterdagbijvoegsels e.d.; geen regulier krantenpapier. 
Bron: Jaakko Pöyry, 1988. 

In tabel 2.2 is weergegeven waarvoor de verschillende "grades" worden toegepast. De 
veranderingen in het gebruik van de verschillende typen pulp (hardwoord vs. softwood) zijn qua 
marktimpact veel generieker van aard (onder andere prijsstelling) dan de veranderingen in het 
papiergebruik. Zo is in Nederland met zijn hoge bevolkingsdichtheid en goede infrastructuur voor 
het verspreiden van drukwerk, de behoefte aan lichte c.q. ultra-lichte reclame drukwerk lager dan 
in de ons omringende landen, waar de posttarifering een dringende randvoorwaarde is. Voor de 
volgende paragrafen is de indeling gehanteerd die algemeen wordt gebruikt binnen de papierin­
dustrie, dus niet naar eindbestemming maar naar type papierproduktie. 

Per subcategorie zal allereerst een overzicht gegeven worden van de belangrijkste 
Europese papier producenten, met tussen haakjes hun plaats op een wereld top 10 van papier 
producenten in de desbetreffende subcategorie. Tevens is in de overzichten meegenomen hoe 
groot hun produktie in 1000 ton is, aangevuld met de wereld totaal produktie en het marktaan­
deel van de grootste bedrijven (bijvoorbeeld: C20 = marktaandeel qua produktie van de twintig 
grootste bedrijven in de totale wereld produktie). Tevens zullen per categorie de belangrijkste 
Nederlandse producenten genoemd worden. 

2.2.1.1 Krantenpapier 

Stora (4) 
Norske/Follum/Union (7) 
Holmen Bruk (8) 
Haindl (9) 

1.210 
990 
910 
870 

Totaal top-10 wereld: 12.250; C10-wereld 0,36; C20-wereld 0,57. Toetredings grootte 
C20 550.000 ton/jaar. 

Haindl is het concern waartoe Parenco behoort. De produktiecapaciteit van Parenco 
bedraagt ongeveer 400 ktpj. Bij krantenpapier is er overduidelijk een sterke beweging naar een 
produktie gebaseerd op 100% oudpapier. Zo wordt dit jaar een nieuwe PM van SCA in New Hyte 
opgeleverd, die het krantenpapier voor Fleet Street gaat produceren, die op 100% oudpapier 
gaat draaien. Ook Parenco zal, als de TMP unit economisch is afgeschreven, gaan draaien op 
100% oudpapier. De overwegende reden voor deze ontwikkeling is de kostenfactor: het 
overaanbod van oudpapier (A2, ongesorteerd) is dusdanig dat de prijs negatief is. 

Variatie in de prijzen van krantenpapier zijn in de regel kleiner dan bij de gestreken 
publikatie papiersoorten. Volgens analyses in diverse PPI This Week nummers is dit ten gevolge 
van het oligopolistische karakter van de prijsvorming: de markt wordt sterk bepaald door een 
klein aantal producenten, die het prijsbeleid kunnen domineren. 
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Figuur 2.6 Europese van krantenpapier 

2.2.1.2 Ongestreken houthoudend 

Myllyloski (1) 
Rauma-Repola (4) 
Feldmuhle/Stora (5) 
Haindl (6) 
Yhtyneet paperith. (9) 
E. Holzmann (10) 
Totaal top-10 wereld: 3.900; 

550 
450 
410 
400 
300 
290 

C10-wereld 0,34 

Parenco is de enige producent in Nederland die Super Calandered-achtig papier (SC-
papier) produceert (improved newsprint). In Nederland wordt ongestreken houthoudend deels 
ingezet bij de produktie van houthoudende papiersoorten, zoals door de Berghuizer bij hun TCF-
produktie. Daarnaast wordt (Bleached)(Chemi) TMP-pulp gebruikt voor de produktie van ketting­
papieren. SC (super calendered) papier heeft evenals krantenpapier, een vrij stabiel prijsverloop. 
De markt voor SC papier in West Europa bedraagt ongeveer 2 miljoen ton/jaar. SC is een 
concurrent van LWC (light weight coated) papier. 

2.2.1.3 Gestreken houthoudend 

Cartiere Burgo (1) 760 
Kymmene (2) 760 (+170) 
Feldmuhle (3) 720 
Holmens/MD (4) 700 
Haindl (7) 450 
Totaal top-10 wereld 5.750; C10-wereld >0,5 

In Nederland wordt door KNP BT in Lanaken 400 ktpj LWC papier geproduceerd. 
Zoals tabel 2.2 laat zien wordt, evenals bij ongestreken houthoudend, gestreken (gecoa-

ted) houthoudend (LWC's) vooral ingezet voor tijdschriften papier. Daarnaast wordt gestreken 
houthoudend ingezet voor reclame drukwerk (commercial printing). LWC prijzen fluctueren 
sterker dan die voor de ongestreken houthoudende papiersoorten, ten gevolge van (aldus PPI) 
vraag- en aanbod "imbalances" en de heterogeniteit in eindgebruikers (bij SC papier zijn 
afnemers grote uitgeverijen met lange termijn contracten). 
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2.2.1.4 Ongestreken houtvrij 

Kymmene (4) 750 
MoDo Papper (9) 490 
Totaal wereld 8.450; C1 O-wereld 0,27 (International Paper (VS) is marktleider met een marktaan­
deel van 6,4%) 

In Nederland wordt door de volgende bedrijven ongestreken houtvrij geproduceerd: 
Crown van gelder 145 ktpj 
Berghuizer Papierfabriek (Enso-Gutzeit Oy) 140 
Van Houten en Palm (KNP BT) 65 
KNP BT Meerssen 30 
Gebr. van Houtem bv 25 
Sanders Coldenhove bv 25 
VHP (KNP BT) 3 
Schut (KNP BT) 1 

ktpj 
ktpj 
ktpj 
ktpj 
ktpj 
ktpj 
ktpj 

Totale produktie in Nederland 433 ktpj 

De (on-)gestreken houtvrije soorten zijn gebaseerd op diverse chemische pulpprocessen, 
waarvan het sulfaat proces -kraft pulp) veruit de belangrijkste is. Kraft processen worden zowel 
voor naaldhout en loofhout (inclusief Eucalyptus) gebruikt. Producenten van ongestreken houtvrij 
papieren (onder andere kopieerpapier) zijn door hun vraag naar marktcelluloses sterker 
afhankelijk van het prijsverloop van hun grondstof dan producenten van houthoudende papieren. 

2.2.1.5 Gestreken houtvrij 

BAT industries (2; Arjo Wiggens Appleton) 
Stora/Papyrus (5) 
KNP (7) 
Feldmuhle (9; Stora) 
Totaal top-10 wereld: 4,480 

650 
410 
350 
330 

Zoals uit de bovenstaande overzichten blijkt, heeft van de Nederlandse bedrijven alleen 
KNP BT een omvang die een plaats bij de mondiaal grootste producenten rechtvaardigt. 

Figuur 2.7 Europese produktie van schijf- en drukpapier 

Zoals al eerder is geconstateerd, is de Nederlandse papiermarkt sterk gericht op het 
houtvrije segment. Alle mogelijke vormen van kantoor- papier en reclame papieren vallen in deze 
categorie. Uit de gevoerde gesprekken met de industrie blijkt overduidelijk dat ook voor die 
segmenten van de papiermarkt waar oudpapier nog niet wordt ingezet, zoals LWC, een kentering 
optreedt. 
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Het aandeel oudpapier voor deze toepassingen zal binnen een klein aantal jaren liggen op 
15-25%. Deze ontwikkeling zorgt voor extra druk op de oudpapier markt om te komen tot een 
systeem waarbij aan de bron papier gescheiden wordt opgevangen en gerecycled. Gradueel zal 
de gemiddelde kwaliteit van het beschikbare materiaal voor de "traditionele" oudpapier gebruikers 
(krantenpapier, karton etc.) afnemen. Daarnaast gaan ook de Scandinavische producenten ertoe 
over de inzet van oudpapier te vergroten, waardoor deze instroom (33% van de Nederlandse 
instroom van papierprodukten) ook negatief zal bijdragen aan de gemiddelde sterkte van de 
Nederlandse oudpapier kwaliteiten. 

2.3 Cluster 3 Huishoud- en sanitaire papieren 

Bekendste produkten uit deze cluster zijn wegwerp tissues, toilet papier, schoonmaakdoek-
jes etc. In tabel 2.3 staat aangegeven welke produkten onderscheiden kunnen worden in de 
categorie huishoud- en sanitaire papierprodukten. 

Tabel 2.3 Huishoud- en sanitaire papieren 

Toiletpapier 
Handdoeken/tissues 
Luiers 
Gezichtsdoekjes 
Overig 

53% 
3 1 % 

5% 
8% 
3% 

Bron: Jaakko Pöyry, 1988. 
N.B. De totale produktie in West-Europa bedroeg in 1987 2,7 miljoen ton/jaar. 
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Figuur 2.8 Europese produktie van huishoud- en sanitaire papieren 

2.3.1 Marktstructuur 

PWA group (7) 240 
Holmen hygiëne (8) 230 
SCA/Molnlycke (10) 170 
Totaal top-10 wereld 7.030; Scott Paper (VS) 14%; C10-wereld 0,55 

Binnen Nederland zijn van deze sterk geconcentreerde bedrijfstak SCA (Molnlycke en 
Edet) en KNP BT (Celtona) actief. Volgens opgave van de VNP is de totale capaciteit van de 
Nederlandse producenten van sanitaire papieren 184.000 ton/jaar. Het verbruik is de laatste vijf 
jaar met zo'n 5% gegroeid. Fluff-pulp, grondstof voor de luiers, wordt gemaakt van (B)CTMP en 
kraft pulp. De gemiddelde prijs voor fluff-pulp is $ 650/ton, geleverd op rollen (reels) in plaats van 
vellen (sheets). Oudpapier neemt een belangrijke plaats in bij de vezelgrondstoffen; 70% van het 
totale grondstoffen pakket van de sector huishoud- en sanitaire papieren (Bron: VNG). 
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2.4 Cluster 4 : Verpakkingsmaterialen 

2.4.1 Algemeen 

Verpakkingsmaterialen bestaat uit verpakkingspapier, golfkarton, massiefkarton en 
vouwkarton. 

In tabel 2.4 is het eindverbruik patroon aangegeven. 

Tabel 2.4 Eindverbruik golfkarton, massiefkarton en pakpapier in procenten van het verbruik in 
West-Europa 

Toepassing 

Landbouw/Voeding 
Bouwmaterialen 
Veevoeder 
Machines 
Chemische produkten 
Kunstmest 
Keramiek en glas 
Textielprodukten 
Overig 

Totaalverbruik in miljoen ton 

Golfkarton 

45 

11 
7 

4 
10 
23 

11,3 

Massiefkarton 

45 

15 

40 

5,74 

Pakpapier 

16 
34 
16 

13 
2 

19 

1,1 

Bron: Jaako Pöyry 1988. 

De ontwikkelingen in het eindgebruik worden direct beïnvloedt door het type verpakt 
produkt en de stand van de conjunctuur. Het verpakken van landbouw commodity-goederen 
(suiker, granen etc.) in kraft-zakken ondervindt sterke concurrentie van enerzijds kunststof-
zakken (big-bags) en anderzijds door logistieke (buik-transport) ontwikkelingen. Verpakkingsma­
terialen voor pharmaceutica, cosmetica en/of convinience voeding, ondervinden hinder van 
conjuncturele schommelingen. Jaakko Pöyry verwacht dat vooral massief karton en de zoge­
naamde "liquid packaging boards" (onder andere melkpakken) en de "fast food" verpakkingen de 
sterkst groeiende sectoren binnen het verpakkingssegment zullen zijn. Enso-Gutzeit is in West-
Europa marktleider in het segment liquid packaging boards. 

,l 
K/4 1*7» 

Figuur 2.9 Europese produktie van pakpapier en karton 
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Het aandeel oudpapier in het grondstof pakket (in Nederland) bedraagt bij de papieren 
voor golfkarton, 85% bij het massief- en vouwkarton en 75% bij het pakpapier (bron: VNP; 
jaarverslag 1992). 

2.5 Omvang van de Nederlandse papier- en kartonmarkt 

Gegevens van de VNP geven de volgende cijfers weer met betrekking tot de Nederlandse 
verbruik cijfers. 

Tabel 2.6 Verbruiksgegevens Nederlandse papiermarkten in 1000 ton met tussen ( ) de afzet 
van Nederlandse bedrijven 

Soort papier 1991 1990 1989 

Krantenpapier 
Grafische papier- en 
kartonsoorten 

Papier voor de golf­
kartonindustrie 

Pakpapier 
Massiefkarton 
Vouwkarton 
Sanitaire papiersoort 
(halffab.) 

Restposten 

464 (309) 

1197 (830) 

578 (596) 

196 (59) 
387 (729) 
130 (123) 
178 (164) 

146 (52) 

482 (298) 

1017 (804) 

552 (579) 

219 (57) 
338 (668) 
125 (126) 
180 (166) 

137 (44) 

498 (280) 

931 (736) 

561 (538) 

182 (62) 
307 (619) 
131 (118) 
184 (169) 

238 (50) 

Bron: VNP 1992. 

In figuur 2.10 is grafisch deze verdeling van de Nederlandse markt in segmenten 
weergegeven: 

^ 

Graf. papier/karton 37% 

Golfkarton 18% 

Pakpapier 6% 

Massiefkarton 12% 

Vouwkarton 4% 

Sanitaire papieren 5% 

Restpost 4% 

Couranten papier 14% 

Bron: VNP 1992 

Figuur 2.10 Grafische verdeling Nederlandse markt 

De toename van het verbruik van grafische papier- en kartonsoorten is voor een belangrijk 
deel verantwoordelijk voor de totale toename van papier- en karton verbruik op de Nederlandse 
markt. 

Deze gegevens geven duidelijk aan Nederlandse bedrijven in de karton-sector sterk op de 
export zijn gericht. Aangezien Duitsland voor vele bedrijven een belangrijke afzetmarkt is, scoort 
milieu hoog op de lijst van marketing-issues. In figuur 2.11 is de verdeling van de Nederlandse 
export naar landen weergegeven. 
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B 

Frankrijk 14.7 

V.K. 14.6 

België 14.6 

Overigen 24 

Duitsland 32.2 

Bron: VNP1992 

Figuur 2.11 Verdeling Nederlandse export 
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